Injektionsgele I M

WEBAC.240 (€

» WEBAC. 240 ist ein Polyacrylatgel zur Bauwerks- und Fugenabdichtung,
speziell fur die Schleierinjektion. Durch ein multifunktionell einsetzbares
Baukastensystem werden verschiedene Spezialanwendungen ermaoglicht.

Anwendungsgebiete WEBAC. 240
 Schleierinjektion

« Baugrundverfestigung und -abdichtung

« Horizontalsperre WEBAC-Chemie GmbH
. Fahrenberg 22
» Fugenhintergelung 22885 Barsbiittel

Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
+ Microtunneling info@webac.de

« Bauwerksabdichtung in der Konstruktion

WEBAC. 240 + Bseal | www.webac.de

« Abdichtung von beschadigten Bahnen- und Folienabdichtungen
 im erdberiihrten Bereich
 in Tunneln, Kanalen, Schichten, Briicken und Kellern

 Abdichtung von Ringspalten bei Tiibbingbauweise
» Fugenhintergelung

Anwendungsbeispiele
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Schleierinjektion Schleierinjektion
bei Rohrdurchfiihrungen

“CE-Leistungserklarung 1504-5 fur quellfdhiges Fillen in Kombination mit WEBAC. 240 Bseal |

H Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
TeCh n ISCheS M erkblatt erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
S.1/8 bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2
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Spezielle Eigenschaften WEBAC. 240

- festelastisch; absorbiert dynamische
und mechanische Belastungen

Reaktionsverhalten einstellbar

wasserquellend
effizienter Materialeinsatz

chloridfrei

umweltgerecht mit allg. bauaufsichtlicher
Zulassung nach DIBt'

WEBAC. 240 + Bseal | WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
* polymerverstarkt 22885 Barsbiittel
Tel. +49 40 67057-0
¢ sehr haftstark auf trockenen, feuchten und Fax +49 40 6703227
nassen Untergriinden sowie auf Membranen info@webac.de

und Folienmaterialien
hohe Formstabilitat
begrenzte Quellung

www.webac.de

sehr geringer Volumenverlust bei Trocknung

salzreduziert

“gilt fiir B-Konzentration 2 %

TEChniSCheS Merkblatt Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu

erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-

sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von

der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen

somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
S.2/8 bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2
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Technische Parameter WEBAC. 240
Komp. A Komp. B
i A1: A2 i Wasser : B-Pulverkonzentrat
Mischungsverhaltnis TR R4k
A:B
1:1VT
;
Dichte, 20 °C Komp. Al ca. 1,2 g/cm
(DIN ISO 2811) Komp.A2 : ca.0,95g/cm?
Komp. B ica. 10 g/cm?

Verarbeitungstemperatur
Bauteil und Material

WEBAC-Chemie GmbH

>1°C Fahrenberg 22
22885 Barsbittel

Tel. +49 40 67057-0

Mischviskositat L o Fax +49 40 6703227
(WEBAC Priifvorschrift 23°C 12°C info@webac.de

i ca. 6 mPa:s i ca. 10 mPa-s
angelehnt an DIN ISO 3219) : :

. . www.webac.de
Reaktionszeit bei 2 % B-Konz. i 20°C i 10°C

FlieRgrenze - fest

ca.40s-ca.’75s ca.100s-ca.180s

ReiRfestigkeit - ReiRdehnung
24 h (in Folie), 21 °C

ca. 0,06 N/mm? - ca. 220 %

(DIN ISO 527)

Dichtigkeit

(DIN EN 14068) > 2 bar

?[:?Si‘;g‘;)“"g B2 nach DIN 4102-1, 6.2

Expositionsszenarien nach REACH

branchentibliche Verarbeitung bewertet

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite
unterliegen. Je nach Objektsituation kdnnen sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

“CE-Leistungserklarung 1504-5 fur quellfahiges Fiillen in Kombination mit WEBAC. 240 Bseal |

Technisches Merkblatt

S.3/8

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2
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Technische Parameter WEBAC. 240

FlieRgrenze

Reaktionszeiten

fest

B-Konzen- :
tration . 5°C. 10°C. 15°C. 20°C. 25°C. 30°C
0,5% gca.4205§ca. 34055ca.1855§ca.1205§ ca. 785§ ca. 63 s
1,0% ica.250s:ca.185s ca.102s:ca. 70s: ca.44si ca.34s
1,5% ica.165s ca.125s ca. 72s . ca. 48s: ca.35s: ca.23s
2,0%”§ca.135$§ca.1005§ca. 60s§ca. 405% ca.27s§ ca. 19s
2,5% ica.120s:ca. 90sica. 50sica. 33s: ca.23s! ca. 165
50% ca. 65s ca. 50s ca. 295 ca. 20s ca. 15s ca. 9s

B-Konzen- |

tration | 5°C: 10°C: 15°C. 20°C: 25°C: 30°C .
0,5% ca.660s ca.540s ca.330s ca.195s ca.140s ca.110s ‘F’Zﬁfgfb'ecrgez"z"e GmbH
1,0% :ca.390s:ca.300s:ca.200s: ca.130s:ca. 85s: ca. 70s 22885 Barsbiittel
1,5% ica.270s:ca. 210s: ca. 140s . ca. 90s:ca. 70si ca. 45s Tel. +49 40 67057-0
2,0% ica.220s:ca. 180s:ca.120s: ca. 75sica. 55s: ca. 40s Fax +49 40 6703227
2,5% ica.195s:ca. 1555 ca.100s: ca. 60s:ca. 48s: ca. 35s info@webac.de
50% ca.110s ca. 95s ca. 60s ca. 40s ca. 36s ca. 27s

www.webac.de

“allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite
unterliegen. Je nach Objektsituation konnen sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2
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Technische Parameter WEBAC. 240 + Bseal |

Mischungsverhiltnis AT:A2=20:1GT,A:B=1:1VT
Dichte, 20 °C ca. 1 g/cm?

Mischviskositét (WEBAC Priifvor- - 23°C - 12°C

schrift angelehnt an DIN ISO 3219) i ca. 35 mPass i ca. 40 mPa-s

B-Pulverkonzentrat in Bseal |

2,0% (20,4 kg)
5°C ca. 125 s

FlieRgrenze 10°C ca. 83s WEBAC-Chemie GmbH
o ! Fahrenberg 22
Reaktionszeiten 20°c ca. 365 22885 Barsbittel
- H ~ Tel. +49 40 67057-0
(100 ml-Ansatz) 2,0 % (20,4 kg) Fax +49 40 6703227
fest 5°C ca. 180 s info@webac.de
10°C : ca. 110 s
20°C ca. 46s www.webac.de

Reilfestigkeit - ReiRdehnung

2, 0,
24 h (in Folie), 21 °C (DIN 15O 527) ca. 0,2 N/mm? - ca. 450 %

CE-Klassifizierung (DIN EN 1504-5) U(s2) W(1) (1/2/3) (5/30)

“CE-Leistungserklarung 1504-5 fir quellfdhiges Fillen in Kombination mit WEBAC. 240 Bseal |

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite
unterliegen. Je nach Objektsituation kdnnen sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

Y TEChniSCheS Merkblatt Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu

erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-

sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von

der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen

somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
S.5/8 bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2
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@ Vorbereitende Mallnahmen H=Z Verarbeitungshinweis
« Nahere Informationen « zum Mischen grundsatzlich nur Ruhrer
» WEBAC Broschiire Schleierinjektion aus Holz oder V4A-Stahl verwenden

gebrauchsfertig gemischte Komponenten
miissen zligig verarbeitet werden

injizieren Sie nur reines WEBAC Injektions-
gel ohne Reste von Reinigungsmitteln oder
sonstigen Fremdstoffen

Schleierinjektion Material- und Bauteiltemperaturen haben

Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit — WEBAC.Chemie GmbH
hohere Temperaturen beschleunigen, niedri- Fahrenberg 22
gere Temperaturen verzdgern die Reaktion 22885 Barsbittel
Mischen Tel. +49 40 67057-0
Fax +49 40 6703227
Einfarbung info@webac.de

Mischen der Komponente A

zur Kontrolle der Wasserverdrangung, der Ver-
www.webac.de

* Gebinde der Komponente A sind entsprechend teilung sowie zur Erkennung von Gelleckagen
dem Mischungsverhaltnis konfektioniert konnen WEBAC Injektionsgele mit WEBAC.

« kleineres A2-Gebinde in das groRere F200 eingefdrbt werden
Al-Gebinde entleeren - zur Einfarbung des Injektionsgels wird ca.

+ unmittelbar beim EingieBen homogen 1% des blauen Farbstoffes WEBAC. F200
vermischen (bezogen auf Komponente A) in die

Komponente A eingerthrt

Mischen der Komponente B « Blaufarbung des Gels nimmt mit der Zeit ab
WEBAC. 240

L Aufgrund der hohen Klebkraft der Komponente B

‘ B—P.'ulverkonz.entrat 1N emem sauberen, bau- von WEBAC. 240 + Bseal | muss bei Verarbeitung

,glemh_e“ Ka{uster Wle Komponent.e Al durch grolRerer Mengen das Sieb des Ansaugschlauches

1nter}51ves R"uhren in sauberem Leitungswasser regelmalig auf Materialriickstande und Verklum-

al.l.flosen (Fiillstand der KomponenFe B anden pungen kontrolliert und in kurzen Intervallen

Fillstand der Komponente A angleichen) zwischengereinigt werden. Nach Abschluss der

WEBAC. 240 + Bseal | Inj'ekt.ionsarbeiten .muss die 2K-Pympe. grindlich
mit viel Wasser (mindestens 20 Liter frisches, sau-
beres Wasser je Komponente) gespiilt werden,
um Verklebungen innerhalb des Pumpensystems
und der Ansaugschlauche zu verhindern.

¢ B-Pulverkonzentrat in Behalter Komponente
Bseal I geben und riithren bis es vollstandig
aufgelost ist

» angemischte Komponenten A und B werden im
Mischungsverhaltnis 1 : 1 mit einer 2K-Pumpe
direkt aus den Gebinden gefordert und durch
einen Statikmischer im Mischkopf homogen
vermischt

H Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
} TeChn ISCheS Merkblatt erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
S.6/8 bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2
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g Verarbeitung

« Injektion erfolgt mit einem der Bauwerks-
beschaffenheit angepassten Injektionsdruck

« Injektionsgel von der unteren Bohrlochebene

beginnend nach oben injizieren

« so lange injizieren, bis das Injektionsgel aus
den benachbarten Packern austritt

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung

entnehmen Sie bitte der WEBAC Broschiire

Schleierinjektion.

WEBAC-Chemie GmbH

Fahrenberg 22
22885 Barsbittel
Tel. +49 40 67057-0

w AbschlieRende Arbeiten/Reinigung Fax s 10 o022

» Packer konnen unmittelbar nach der

Gelbildung entfernt werden

info@webac.de

www.webac.de

 Bohrlocher/Bohrlochwandungen bis ca. 10 cm
Tiefe von Gel saubern und verfiillen (vorzugs-
weise sollte bei Beton PCC Mortel und bei
Mauerwerken Vormauer- oder Schnellbinde-

mortel eingesetzt werden)

* Reinigen der Injektionspumpe ausschlieflich

mit Wasser

- ausgelierte Gelreste miissen direkt im
Anschluss an die Verarbeitung mechanisch
von den Arbeitsgeraten entfernt werden

« Technische Merkblatter und Betriebsanleitung
der verwendeten Injektionspumpe beachten

“CE-Leistungserklarung 1504-5 fur quellfahiges Fiillen in Kombination mit WEBAC. 240 Bseal |

Technisches Merkblatt

S.7/8

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu
erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-
sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von
der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen
somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2
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Produktdaten
Verarbeitung Injektion mit 2K-Pumpe (WEBAC: IP 2K-F1)
S ca. 20-60 kg/m?
Schieierinjektion (entspricht ca. 10-30 kg Gelkonzentrat)
Materialverbranch [ Bauwerks .......................................................................................................................
. . - 2 .
(Orientierungswerte) abdichtung | ca. 20 kg/m? je 50 cm Wandstarke
Horizontalsperre ca. 1,5-2 kg/m je 10 cm Wandstarke
' Komp. WEBAC-Chemie GmbH
: : : -Chemie Gm
Komp. A1l Komp. A2 Komp. B Bseal | Fahrenberg 22
WEBAC. 240 : 21,5kg 1,05kg 1,0kg 20 kg 22885 Barsbiittel
; : : 0,4kg | Tel. +49 40 67057-0
Lieferform ! Fax +49 40 6703227
0,2 kg info@webac.de
VE
WEBAC. F200 | www.webac.de
: 1,0 kg
* zwischen 5 °C und 25 °C
* WEBAC. 240 Komponente Bseal |
Lagerung vor Frost schiitzen
* vor Feuchtigkeit und Licht geschiitzt
* in original verschlossenen Gebinden
* bestdndig gegen verdiinnte Sduren
lichk / und bauschadliche Salze
Vertraglichkeiten e
Besténdigkeiten bestandig gegen Frost-Tau-Wechsel
* ausreagierte Gele sind in Wasser
und Kraftstoffen unléslich
P] Prufzeugnisse Arbeitsschutz und Entsorgung
WEBAC. 240 » Download-Bereich auf webac.de

+ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

« Ubereinstimmungszertifikat zur
Verwendung fir Schleierinjektionen

« KTW: D1 (groRflachige Dichtungen)

webac.de/downloads

WEBAC. 240 + Bseal |

« Leistungserklarung
gemall Bauproduktenverordnung

« KTW: D1/D2 (grofflachige Dichtungen/
iibrige Dichtungen und Klebstoffe)

Y TEChniSCheS Merkblatt Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu

erteilte Auskinfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und phy-

sikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von

der eigenen Priifung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung fur die beabsichtigte Anwendung und stellen

somit keine Zusicherung der Eignung fiir einen bestimmten Zweck dar. Fir die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
S.8/8 bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 12/19-2



